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Анотація. В статті показано переваги виробництва кормових сумішей із відходів круп’яних підпри-

ємств, наведено причини зменшення обсягів виробництва кормових сумішей, проблеми на зернопереробних 

підприємствах, що зумовлені  відсутністю ефективної утилізації відходів. Запропоновано виробництво 

твердого біопалива із вторинних матеріальних ресурсів (мучок та лузги). Проаналізовано різні способи ви-

робництва твердого органічного біопалива, показано, що існують і недоліки готової продукції – брикетів і 

пелет, отриманих без використання зв’язуючих речовин, одним з яких є проблема транспортування на вели-

кі відстані, в ході якого відбувається руйнування значної кількості пресованого біопалива за рахунок підви-

щення вологості і, як наслідок, зниження їх теплотворних властивостей. Паливні гранули (пелети), в осно-

вному, виробляються без додавання зв’язуючих речовин, в той час як для отримання брикетів з поліпшени-

ми показниками якості використовуються різні добавки і зв’язуючі речовини.  

Теоретичними та експериментальними дослідженнями обгрунтовано компонентний склад паливних 

гранул, визначені фізичні властивості готової продукції. Запропоновано та обґрунтовано у якості ЗР вико-

ристовувати крохмалевмісну сировину – мучку. На основі експериментальних досліджень доведено, що 

найбільш ефективним способом є приготування клейстеру з ячмінної мучки з вмістом сухих речовин 15 % з 

подальшим його введенням до складу біопалива у кількості 5 %. У статті запропоновано та обґрунтовано 

комплексну технологію переробки відходів круп’яного виробництва у пресовані продукти (кормові суміші 

та біопаливо), яка включає в себе наступні технологічні лінії: лінія підготовки мучки; лінія підготовки ЗР; 

лінія підготовки макрокомпонентів; лінія гранулювання; лінія брикетування. Отримані за цією технологією 

паливні пелети будуть мати щільність 1,13 т/м
3
, крихкість до 10 %. Наведена принципова технологічна 

схема одержання гранульованої кормової суміші та паливних пелет.  

Ключові слова: вторинні сировинні ресурси, біопаливо, лузга, мучка, пресування, зв’язуюча речовина, 

крохмаль, клейстер, гранули, пелети. 
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Abstract. The article shows the advantages of production of fodder mixtures from the waste of grain mills, the 

reasons for reducing the production of feed mixtures, problems in grain processing enterprises, which are due to the 

lack of efficient waste disposal. The production of solid biofuels from secondary material resources (flour and husk) 

has been proposed. Different methods of producing solid organic biofuels are analyzed, and it is shown that there 

are deficiencies in finished products such as briquettes and pellets obtained without the use of binders, one of which 

is the problem of transporting over long distances, during which a considerable amount of compressed biofuel is 

destroyed at the expense of increasing humidity and, consequently, reducing their calorific value. Fuel pellets 

(pellets) are mainly produced without the addition of binders, while for the production of briquettes with improved 

quality indicators, various additives and binders are used. 

Theoretical and experimental researches substantiated the component composition of paled-in granules, 

determined the physical properties of finished products. It is suggested and grounded as a CR to use starch-based 

raw material - a flour. On the basis of experimental studies, it has been proved that the most effective method is to 

prepare a paste of barley flour with a content of dry substances of 15 %, followed by its introduction into biofuels in 

the amount of 5 %. The article suggests and substantiates the complex technology of the processing of the 

production of grain mill products into pressed products (fodder mixtures and biofuels), which includes the following 

technological lines: a pipeline preparation line; line of preparation for the CL; line of preparation of macro 

components; granulation line; briquetting line. Fuel pellets resulting from this technology will have a density of 

1.13 t/m
3
, fragility up to 10 %. The principal technological scheme of obtaining granulated feed mixture and fuel 

pellets is given. The developed integrated technology of waste processing of crushed plants is universal, does not 
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require significant investments and will allow not only efficiently to process secondary raw materials, to get rid of 

problems with their utilization, but also by way of organizing recycling at the industry enterprises to solve both 

energy and environmental problems. 

Key words: secondary raw materials, biofuel, husk, flour, pressing, binding re-chowin, starch, paste, granules, 

pellets. 

 

Вступ. Всебічно науково обґрунтовано та підтверджено на практиці доцільність виробництва кормо-

вих сумішей із відходів зернопереробних підприємств. Перевагами є повне використання усіх існуючих 

сировинних ресурсів, можливість комплексної переробки та розширення асортименту готової продукції, 

підвищення рентабельності підприємства, зниження собівартості продукції тваринництва, забезпечення 

потреб тварин у поживних і біологічно активних речовинах, покращення технологічних властивостей, 

умов транспортування та зберігання готової продукції. Переважна частка кормових сумішей традиційно 

виготовлялась для великої рогатої худоби (ВРХ), що зумовлене хімічним складом відходів та особливос-

тями травлення сільськогосподарських тварин. Проте на сьогоднішній день в Україні продовжується тен-

денція різкого зменшення поголів’я ВРХ. Якщо у 1991 році в Україні було 25 млн. голів ВРХ, то до квітня 

2019 р чисельність скоротилась до 3,66 млн. голів [1]. Зрозумілим є відповідне значне зменшення обсягів 

виробництва кормових сумішей, як наслідок появу актуальних питань на зернопереробних підприємствах 

щодо утилізації існуючих відходів, підвищення рентабельності виробництва. 

В той же час вичерпність природних ресурсів у світі зумовила актуальність тенденції максимально 

ефективного використання усіх доступних видів харчової, кормової сировини та енергоресурсів, зріс по-

пит на різні види біопалива.  

В Україні в якості стандартів на тверде паливо використовують наступні документи: ТУ «Паливо гра-

нульоване», Технологічний регламент на виробництво брикетів і гранул паливних з лушпиння соняшни-

ку; ТУ «Паливо з відходів деревини, сільськогосподарських культур гранульоване і брикетне»; ГОСТ 

3243-88. Дрова. Технічні умови; ГОСТ 7657-84. Вугілля деревне. Технічні умови; ГОСТ 23246-78 Дереви-

на здрібнена. Терміни та визначення; ДСТУ 7123:2009 Лушпиння соняшнику. Технічні умови; ДСТУ 

7124:2009 Лушпиння соняшнику пресоване гранульоване. Технічні умови. З наведеного переліку видно, 

що дані документи регулюють лише первинні види сировини для біопалива – дрова, здрібнену деревину, 

тирсу, солому, лушпиння соняшнику, деревне вугілля, та відсутні рекомендації щодо лузги злакових ку-

льтур [2, 3]. Аналіз хімічного складу цього побічного продукту переробки зерна на крупозаводах свід-

чить, що він близький до хімічного складу, енергетичної цінності інших видів сировини для виробництва 

твердого органічного біопалива (соломи, лушпиння соняшнику, кукурудзяних стрижнів та стовбурів, оче-

рету, листя, тирси, тощо). Тобто лузга круп’яних культур становить певний ресурсний потенціал для ви-

робництва твердого органічного біопалива, але має ряд недоліків: незадовільну сипкість, низьку питому 

вагу та щільність, внаслідок чого - погану транспортабельність, малу теплотворну здатність. Тому єдина 

прийнятна форма готової продукції пресована: гранульована та брикетована [4].  

Мета роботи – обґрунтування інтегрованої технології виробництва пресованого біопалива та кормових 

сумішей з відходів круп’яного виробництва. 

Об’єктом дослідження є технологічний процес виробництва пресованого біопалива та кормових 

сумішей, режими окремих технологічних процесів, зокрема підготовки зр.  

Предмет дослідження - мучка та лузга ячмінна, вівсяна, зв’язуюча речовина.  

Всі дослідження виконувались згідно стандартизованих методик на кафедрі технології переробки 

зерна та кафедрі технології комбікормів і біопалива онахт.  

Аналіз проблематики та останні дослідження. Переробку органічної маси у біопаливо для отриман-

ня максимальної економічної віддачі зазвичай здійснюють шляхом пресування. За рекомендацією компа-

нії California Pellet Mill при гранулюванні тирси передбачається оптимальна температура від 88 до 102 ºC. 

Це пояснюється тим, що має забезпечуватися плавлення лігніну, яке відбувається при 90 ºC, і бути відсут-

нім утворення водяної пари, що розриває гранулу. Пелети, на відміну від звичайної деревини, мають на-

багато меншу вологість 8 – 12 %. Така вологість в сукупності з досить високою щільністю до 1400 кг/м
3
 

дає можливість досягати теплотворної здатності 14 – 23 МДж/кг. Це більше, ніж у бурого вугілля і тор-

ф'яних брикетів [5]. Для отримання твердого біопалива без застосування ЗР в основному використовують 

деревні відходи і відходи рослинної біомаси з досить високим вмістом лігніну [6]. Автори [7] вважають, 

що сільськогосподарські відходи (лузгу, лушпиння, солому тощо), доцільно використовувати в енергети-

чних цілях також після гранулювання за тою ж технологією, що і деревинні відходи або торф. Наприклад, 

солому подрібнюють за допомогою молоткової дробарки і після сушіння подають в гранулятор. При во-

логості 14 – 15 % солома не вимагає попереднього сушіння. В окремих випадках для підвищення міцності 

гранул застосовуються зв’язуючі речовини природного походження (лігнін, крохмаль).  
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Інші вчені пропонують спосіб приготування багатокомпонентного твердого біопалива брикетуванням 

[8], який включає подачу рослинних відходів вологістю 4 – 12 % і фракційним складом 2 – 10 мм, їх пре-

сування, наступне формування і ділення, при цьому брикети піддають додатковій термообробці, форму-

вання проводять безперервно і одночасно із термообробкою при температурі 150 – 250 °C в залежності від 

типу сировини. Цей спосіб включає попереднє завантаження подрібненої сировини, її дозування і кінцеве 

пресування, крім того дозування двох компонентів суміші подрібнених соломи і качанів кукурудзи, здо-

зованих в пропорціях від 1:1 до 1:5. Здійснюється цей спосіб наступним чином: подрібнена солома заван-

тажується в бункер дозатора, а подрібнені качани кукурудзи - в бункер дозатора. Дозатори формують по-

токи компонентів суміші, з врахуванням їх властивостей, які контролюються датчиками вологості і масо-

вої витрати соломи та подрібнених качанів. Сформовані у такий спосіб окремі технологічні потоки напр а-

вляються в бункер, де здійснюється накопичення і змішування компонентів з наступною подачею суміші 

в бункер преса, далі пресування суміші при температурі 150 °C з утворенням брикетів вологістю 14,5 – 

15,5 %, теплотою згорання 4400 – 4500 ккал/кг і щільністю 1000 – 1100 кг/м
3
.  

Вітчизняні вчені пропонують спосіб виготовлення екологічно чистих пелет твердого палива, що виго-

товляють із здрібненої деревинної та іншої органічної сировини шляхом пресування у гранули циліндр и-

чної форми [9]. Органічною сировиною, що використовують у пелетах, окрім деревинної сировини, є сто-

вбури кукурудзи і соняшнику, очерет, трава, листя дерев (зокрема, хвойних порід), відходи тютюнового 

виробництва, тютюновий пил, зрізи тютюну, стебла проса, солома зернових тощо. Кожен вид сировини 

через свої відмінності у фізичних властивостях потребує різних зусиль на їх здрібнення, а отримана біо-

маса має різну щільність та пружність навіть після пресування. Виготовлені за відомим способом пелети 

мають нестійку форму, і, у результаті механічного впливу під час маніпуляцій з ними, легко руйнуються.  

Відомий спосіб отримання твердого органічного палива з лузги соняшника [10]. При цьому її подріб-

нюють до частинок 2 – 8 мм, обробляють водою або парою з доведенням до вологості 11 – 20 %, грану-

люють чи брикетують з отриманням щільності 800 – 1300 кг/м
3
, охолоджують з одночасним зниженням 

вологості до 12 %. Потім з гранул відсівають частинки, менші за 3 мм. Недоліком такого способу є те, що 

рекомендована крупність подрібнення лузги (2 – 6 мм) не дає можливості створити оптимальні умови для 

процесу пресування. Оброблення подрібненої сировини водою і парою з доведенням до вологості 11 – 

20 % не є оптимальним для гранулювання. Отже, технологія виробництва твердого органічного біопалива 

в пресованому вигляді включає ряд операцій, які можна розділити на три основні стадії: попередня підго-

товка сировини; отримання гранул або брикетів; операції з готовими пресованим виробом. Вихідні мате-

ріали для виробництва пресованого біопалива суттєво різняться за розмірами частинок, насипній і пито-

мій вазі, вологості, міцності частинок матеріалу, хімічним складом сировини. Тому для кожної сировини 

розробляється своя технологічна схема, яка може як спрощуватися, так і ускладнюватися.  

Пелети утворюються без застосування додаткових зв’язуючих речовин (ЗР): більшість стандартів рі з-

них країн забороняють їх застосування для виготовлення брикетів (пелет), оскільки містять жорсткі еко-

логічні вимоги щодо викидів (діоксиду вуглецю, оксидів сірки і азоту, сажі та інших токсичних газів) при 

спалюванні, а також за кількістю золи і її плавкістю [11, 12]. Проте стандарт Німеччини на біопаливо DIN 

51731–1996 Testing of solid fuels – Compressed untreated wood - Requirements and testing допускає включати 

до складу твердого біопалива оббивне борошно або зерновий крохмаль у якості ЗР в кількості до 2 %. По-

трібно пам’ятати про недоліки брикетів і пелет, отриманих без використання ЗР: є проблема транспорту-

вання на великі відстані, в ході якого відбувається руйнування значної кількості пресованого біопалива за 

рахунок підвищення вологості і, як наслідок, зниження його теплотворних властивостей [13]. Тому остан-

нім часом часто з'являються рекомендації використовувати при пресуванні високомолекулярні пластифі-

катори – тверді органічні ЗР [14], які не тільки дозволяють знизити тиск пресування, а й покращують па-

раметри горіння гранул.  

В якості таких ЗР може бути використаний природний полімер - лігнін. Це аморфна речовина від світ-

ло–кремового до темно–коричневого кольору, молекулярна маса розчинних лігнінів від 1 до 150 тис., гус-

тина 1250 – 1450 кг/м
3
. Він проявляє пластичні властивості при підвищеному тиску і температурі, особли-

во у вологому стані. Лігніни, виділені різними способами, відрізняються за складом і властивостями як 

від продукту в нативній формі, так і один від одного [15]. Інші автори також демонструють, що лігнін – 

дешевий побічний продукт переробки деревини – може змішуватися з крохмалем і гліцерином, даючи 

більш міцні і пружні матеріали [16]. У процесі подрібнення лігніну утворюються дуже дрібні частинки, 

які забезпечують хорошу адгезію з крохмалем, білками та їх похідними з утворенням просторових струк-

тур, що робить їх привабливими для використання в якості ЗР.  

Donghui Lu та ін. [17] вивчено вплив різних ЗР (ріпакове борошно, порошок кавових зерен, кора, по-

рошок лігніну і соснові шишки) на пресування брикетів з тирси деревини модрини та тюльпанового дер е-

ва. Показано, що при використанні в якості ЗР лігніну отримані паливні брикети з високими характерис-

тиками міцності.  
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Інші вчені для отримання твердого органічного палива з сировини рослинного походження в якості ЗР 

рекомендують використовувати лігносульфанати; желатинізований крохмаль, глини, у т.ч. бентоніт і си-

лікат, карбоксілметилцелюлозу, солі з альгінової кислоти, мелясу, луги. При цьому пропонується сирови-

ну з вологістю 5 – 20 % подрібнювати до частинок 0,01 – 15 мм, обробляти водою з додаванням ЗР в кіль-

кості 0,01 – 10 %, доводити до вологості 6 – 20  %, гранулювати чи брикетувати з отриманням власної 

щільності 800 – 1450 кг/м
3
. В змішувачі преса суміш доводять до вологості 6 – 20 % [18].  

Автори [19] вивчали вплив крохмалю і гуміарабіку на щільність і теплотворну здатність брикетів з ти-

рси. Встановлено, брикети з високою теплотворною здатністю (33,09 МДж/кг) і щільністю (546 кг/м
3
) 

отримані при використанні в якості ЗР крохмалю. Табакаєв Р. Б. та ін.  вивчали застосовування в якості ЗР 

рисових висівок при брикетуванні суміші рисової соломи та тирси [20]. Автори припустили, що щільність 

брикетів зростає за рахунок утворення зшиваючих зв'язків між двома рослинними полімерами – лігніном і 

білком. При цьому при температурі пресування 90 ºC брикети мали достатню теплоту згоряння, але низь-

ку щільність, що позначалась на їх міцності. Підвищення температури пресування до 150 ºC призводило 

до отримання високоміцних брикетів з теплотою згоряння 18 МДж/кг. Philip H. Steel , Venkata K. Penmetsa 

запропонували для виробництва твердого біопалива використовувати ЗР біоолію, отриману піролізом бі-

омаси або різних видів лігніну (крафт–лігнін, органосольвентний лігнін, лігнін чорного лугу та ін.) [21]. В 

результаті проведених досліджень були отримані паливні брикети з підвищеною гідрофобністю і високою 

теплотою згоряння. Таким чином застосування природних, екологічно чистих ЗР дозволяє створити еко-

логічно чисте брикетоване та гранульоване паливо з високою енергоємністю, міцністю і дасть можливість 

розширити сировинну базу для його отримання. Однак основним недоліком цих методів отримання твер-

дих біопалив є застосування в якості ЗР сировину харчового призначення, що може привести до збіль-

шення їх вартості. 

Результати досліджень та їхне обоговорення. Рішення проблеми ефективної комплексної переробки 

відходів кз з отриманням конкурентоспроможної продукції пов’язане з використанням різноманітних 

технологічних прийомів обробки сировини та аналогічності технології виробництва пелет та технології 

виробництва гранульованих комбікормів і вітамінного трав'яного борошна [22]. Проаналізувавши відомі 

способи переробки подібної вторинної сировини, запропоновано застосування процесу пресування (гр а-

нулювання та брикетування) побічних продуктів кз, а саме тільки лузги (при переробці у біопаливо) або 

полікомпонентної суміші (при виробництві кормових сумішей). Але, розроблювана технологія потребує 

деяких уточнень. Останнє пов’язане із незадовільною здатністю лузги круп’яних культур до гранулю-

вання [4]. Тому до складу гранул запропоновано додавати зр.  

Вибір зр є надважливим. Зр повинна мати високу пресуємість, добру здатність до змішування з 

іншими компонентами, близьку до інших компонентів суміші сипкість, фізичну та хімічну стабільність 

та сумісність з іншими речовинами суміші, задовільну ціну. З урахуванням вищесказаного, для 

забезпечення міцності гранул, зменшення пластичності відходів круп'яних культур (лузги) вважаємо за 

доцільне використовувати в процесі пресування зр на основі мучки, зокрема ячмінної  [3]. Для 

експериментальних досліджень якості та складу зр обрано у якості джерела крохмалю ячмінну мучку 

вологістю 12 %, яка також є відходом кз. Через дешевизну та наявність у надлишкової кількості на 

підприємстві; крупність частинок – прохід сита сд № 25 (120÷130 мкм).  

На підставі проведеного огляду літературних і патентних джерел, а також серії проведених 

експериментальних досліджень, запропонована наступна технологічна схема (рис. 1) інтегрованої 

технології виробництва пресованого біопалива та кормових сумішей з відходів круп’яного виробництва, 

що включає в себе наступні технологічні лінії: лінія підготовки мучки; лінія підготовки зр; лінія 

підготовки макрокомпонентів; лінія гранулювання; лінія брикетування.  

Лінія підготовки мучки призначена для її очищення від усіх видів домішок, а також її 

фракціонування. На лінії підготовки мучки встановлено магнітний сепаратор для очищення сировини від 

металомагнітних домішок, далі просіюється через просіювач для фракціонування мучки і видалення 

випадкової домішки. Крупна фракція очищеної мучки направляється на лінію підготовки 

макрокомпонентів, а дрібна – направляється до складу зр. Після просіювача сировина надходить у 

ваговий дозатор, для зважування порції мучки, далі необхідна порція мучки потрапляє у змішувач разом 

із водою, попередньо підігріту і здозовану через дозатор, де змішується і через дозатор і насос подає 

порцію зв'язуючої речовини.  

Лінія підготовки зр призначена для дозування та змішування води і дрібної фракції мучки, 

заварювання клейстеру з цієї порції, дозування отриманої зр та контроль її від випадкових домішок. Для 

реалізації цього на лінію подається дрібна фракція мучки (прохід сита № 025), дозується у дозатори, 

паралельно дозується вода та одночасно подається компонент у спеціальну камеру. Апарат для 

заварювання клейстеру складається з заварювальної камери і камери приготування крохмальної 

суспензії, ємності гарячої води і насоса–дозатора для подачі крохмальної суспензії в змішувач. 

Заварювальна камера включена в сорочку обігріву. Крізь заварювальну камеру і камеру приготування 
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крохмальної суспензії проходить вал.  

У зоні приготування крохмальної суспензії на валу закріплена турбіна мішалки, стінки камери мають 

ребра, що перешкоджають утворенню воронки. Камера має пристрій для підтримки постійного рівня 

суспензії, яким автоматично регулюється співвідношення видається і залишається в камері клейстеру. 

 

 

 
 

Рис. 1 - Схема інтегрованої технології виробництва пресованого біопалива та кормових сумішей з 

відходів круп’яного виробництва: 

1 – оперативний бункер; 2 – дозатор; 3 – насос-дозатор, 4 – витратний бак з підігрівачем; 5 - магнітний 

сепаратор;6 – просіювач; 7 – заварювальна камера; 8 – змішувач; 9 – подрібнювач; 10 – прес-брикетер, 11 

– охолоджувач, 12 – торцовочний пристрій, 13 – прес-гранулятор, 14 – протитечій ний охолоджувач, 15 – 

норія, 16 – транспортер. 

Лінія підготовки макрокомпонентів призначена для дозування необхідної кількості компонентів 

(мучки, лузги та інших видів сировини для виробництва кормових сумішей та/або твердого органічного 

біопалива комбінованого складу), їх змішування для досягнення однорідної маси, очищення від ММД 

отриманих порцій макрокомпонентів та сумісного подрібнення у спеціальному подрібнюючому облад-

нанні до крупності частинок до 2 мм для забезпечення оптимальних умов пресування.  

Схема технологічного процесу на лінії підготовки порції макрокомпонентів передбачає, що луз-

га, мучка, інші види сировини надходять у оперативні бункери, далі направляються у дозатор, де зваж у-

ються необхідні порції, далі через магнітний сепаратор, де очищається від ММД, і подається у бункер, де 

змішується з підготовленою суспензією ЗР, потім подається у дробарку, в якій суміш подрібнюється до 

необхідних розмірів, а звідти подрібнена суміш направляється для пресування на відповідну лінію гр а-

нулювання чи брикетування.  

Лінія гранулювання призначена для забезпечення випуску ГП (кормосуміш або біопаливо) у гра-

нульованому вигляді. Для цього підготовлена до гранулювання суміш через бункер подається у прес–

гранулятор, звідти виходять гранули, котрі необхідно охолодити і тому гранули одразу проход ять через 

протитечійний охолождувач, а далі гранули просіюють через просіювач гранул і сходом готові гранули 

направляються на упакування; прохід – неспресовані гранули повертаються у надпресовий бункер.  
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Лінія брикетування призначена для переробки відходів КЗ у вигляді брикетів стандарту 

NESTRO. На лінії брикетування підготовлена подрібнена суміш потрапляє у бункер, який подає суміш у 

прес–брикетери; з прес–брикетерів брикети надходять у охолождувач, де вони охолоджуються і далі по-

трапляють у торцовочний пристрій, де брикети розрізають на необхідні розміри. Готові брикети витри-

мують деякий та складають на палети. Досвід по виробництву паливних брикетів свідчить, що економіч-

но доцільними є заводи невеликої виробничої потужності до 1 т/год.  

У відповідності із розробленою технологією на базі кафедри технології комбікормів і біопалива 

були виготовлені дослідні зразки паливних гранул та вивчені їх фізичні властивості (табл. 1).  

Таблиця 1  

Склад зразків паливних гранул та їх основні технологічні властивості 

№ 

зраз

ка 

Компонентний склад  

Паливних гранул, % 

Вологість, 

% 

Вихід 

гранул, 

% 

Крихкіс

ть гра-

нул, % 

Об'ємна 

маса, 

т/м
3
 

Кут  

насипного 

ухилу, 

град 

1 ЛУЗГА ЯЧМІННА              47 

ЛУЗГА ВІВСЯНА               47 

МУЧКА ЯЧМІННА              2 

МУЧКА ВІВСЯНА               2 

ЗВ’ЯЗУЮЧА РЕЧОВИНА   2 

11,4 85,1 14,2 1,0 50 

2 ЛУЗГА ЯЧМІННА              45 

ЛУЗГА ВІВСЯНА               46 

МУЧКА ЯЧМІННА              2 

МУЧКА ВІВСЯНА               2 

ЗВ’ЯЗУЮЧА РЕЧОВИНА   5 

13,6 97,3 4,1 1,13 48 

3 ЛУЗГА ЯЧМІННА              44 

ЛУЗГА ВІВСЯНА               44 

МУЧКА ЯЧМІННА              2 

МУЧКА ВІВСЯНА               2 

ЗВ’ЯЗУЮЧА РЕЧОВИНА   8 

15,4 68,6 20,7 1,2 58 

Аналіз результатів експериментальних досліджень свідчить про доцільність використання клейстера з 

вмістом СР 15 % та раціональною нормою введення ЗР 5 %, оскільки це забезпечує найкращі показники 

якості гранул [4]. Оптимальний вміст ЗР у гранули складає 5 %, оскільки цьому показнику відповідає 

мінімальне значення їх крихкості та найвища щільність.  

Узагальнюючи результати проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Розроблено інтегровану технологію виробництва кормових сумішей та твердого біопалива з відхо-

дів круп’яного виробництва, яка дозволяє отримувати готову продукцію високої якості.  

2. Обґрунтування компонентного складу паливних гранул з використанням різних видів малоцінної 

сировини дозволяє оптимізувати фізико-технологічні властивості, енергоємність готової продукції. 

3. Обґрунтовано доцільність введення до складу паливних гранул 5 % зв’язуючої речовини (клейстер 

з вмістом сухих речовин 15 %), що дозволяє забезпечити високу міцність гранул.  

4. Розроблена інтегрована технологія переробки відходів крупоцехів є універсальною, не потребує 

значних капіталовкладень та дозволить не тільки ефективно переробляти вторинні сировинні ресурси, 

позбутися проблем з їх утилізацією, але й шляхом організації рециклінгу на  підприємствах галузі вир і-

шувати як енергетичні, так і екологічні проблеми.  
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